PRESCRIPTION ET MODELISATION

Calumen®11 1.3.5
mercredi 20 juillet 2016
o . Base de données : Worldwide Database
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Epaisseur et poids
Epaisseurnominale - 3278 mm
Poids:  143.0 kgim*®
Facteurs lumineux (EN410-2011) : (D65 2°)
Transmission: 46 %
Réflexion extérieure - 33 %
Réflexion intéreure: 30 %
Facteurs énergétiques (EN410-2011) :
Transmission: 21 %
Réflexion extérieure - 26 %
Réflexion intérieure: 47 %
Absorption A1: 36 %
Absomption A2: 16 %
Absoption A3: 1 %
Facteurs solaires (EN410-2011) :
g: 027
Shading cosfficent 1 031
Transmission thermique (EN673-2011) - 0° par rapport 3 la position verticale
Ug: 08 Wim'K)
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